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INTRODUCCIÓN 

El presente informe reúne las metodologías y procedimientos empleados para la 

obtención de un diagnóstico preliminar a través de un estudio de patología de la 

construcción del Puente Taquegrande, ubicado en la localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. 

El estudio de patología de la construcción contempla un análisis de los procesos 

patológicos presentes en el Puente Taquegrande mediante una investigación preliminar 

que tiene como alcance la consolidación de la fase documental, inspecciones de campo 

y ensayos de materiales, finalmente la fase de investigación detallada para determinar el 

estado actual del puente, sus materiales y las causas que dan origen a las patologías 

presentadas, elementos que permitirán determinar el compromiso en su funcionalidad 

estructural y aspecto, para hacer las recomendaciones respectivas y las medidas de 

actuación frente a su intervención y rehabilitación. 

El informe se desarrolla en (3) fases del proceso de investigación; una primera fase de 

documentación, que se realizó mediante la información suministrada por la interventoría, 

la firma Constructores Codidecol SAS, el Constructor Gerardo Melendez y el Ingeniero 

Eduardo Cruz, principalmente levantamiento topográfico y general del puente, fuentes de 

información que permiten contextualizar el proyecto constructivo y evaluar algunas de las 

causas de los procesos patológicos. 

La fase de observación de campo permite el reconocimiento de la construcción del Puente 

Grande en cada uno de sus componentes, las condiciones del sitio y la constatación de 

la información recopilada en la fase de documentación. Es así, que se identifica el daño, 

desviaciones, deformaciones visibles, las cargas y factores medioambientales. 

La fase de toma de datos deduce el estado actual de conservación y mantenimiento del 

Puente, con atención en daños y procesos patológicos existentes apoyados en el registro 

fotográfico. De esta forma, se realizó el levantamiento del daño de los elementos 

constructivos del Puente Taquegrande, con base en la documentación aportada, 

levantamiento topográfico y estructural. 

Esta fase también contempla la realización de una serie de fichas de calificación del daño 

que determinan el porcentaje de afectación, según la tipología del proceso patológico en 

lesiones físicas, mecánicas, químicas, organismos vivos y antropogénicas. 

En la fase de muestreo, pruebas y análisis se realizaron diferentes ensayos de materiales, 

destructivos y no destructivos, con el objeto de establecer las prácticas y procedimientos 
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para evaluar el estado y propiedades de los materiales que conforman la construcción del 

Puente Taquegrande, según sus componentes. 

Finalmente, la fase de investigación detallada en donde se realizó una evaluación 

estructural para establecer un diagnóstico frente a la causa de los procesos patológicos 

que pueden afectar el aspecto, funcionalidad y el compromiso estructural del puente. 

Adicionalmente, se contempla la conformación de un estudio de vulnerabilidad sísmica 

de acuerdo con la normatividad aplicable, como lo es la Norma Colombiana de Diseño de 

Puentes LFRD-CCP-14 de 2014. El diagnóstico, análisis y evaluación realizada permitirá 

determinar una serie de recomendaciones y medidas de actuación frente a su 

rehabilitación e intervención para mejorar la estabilidad, funcionalidad, durabilidad y 

aspecto del Puente Taquegrande. 

1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS GENERALES 

ü Generar un diagnóstico a través del análisis de las lesiones y sus causas para 

establecer el grado de compromiso en su funcionalidad y aspecto del Puente 

Taquegrande. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ü Contemplar, por medio del estudio de patología de la construcción un análisis de 

los procesos patológicos presentes en el Puente Taquegrande a través de una 

investigación preliminar y detallada para determinar el estado actual de la 

construcción, sus materiales y las causas que dan origen a las patologías 

presentes, que permita identificar las medidas de actuación frente a su 

rehabilitación. 

2. ALCANCE 

El estudio de patología de la construcción del Puente Taquegrande, se desarrolla en una 

fase de investigación preliminar que tiene como alcance la consolidación de la fase 

documental, inspecciones de campo y ensayos de materiales. Finalmente, mediante la 

fase de evaluación e investigación detallada, determinar el estado actual de la 

construcción del puente, sus materiales y las causas que dan origen a las patologías 

presentes. Adicionalmente mediante el análisis de la capacidad estructural del puente 

(condiciones de resistencia y servicio) a través de un estudio de vulnerabilidad sísmica, 
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de acuerdo con la normatividad vigente LFRD-CCP-14. A partir de los resultados del 

estudio de vulnerabilidad, se determina la propuesta de rehabilitación y/o reforzamiento 

estructural como posibles medidas de actuación frente a su intervención. 

3. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

El objetivo de la investigación preliminar es proporcionar información inicial con respecto 

a la condición actual de la estructura, el tipo y gravedad de los problemas que afectan a 

través de la fase de observación de campo, la toma de datos, muestreos y material de 

prueba. Aspectos que proporcionan información pertinente para conocer el estado de los 

materiales y la funcionalidad estructural del Puente Taquegrande. 

3.1. REVISIÓN DE LA FASE DOCUMENTAL E INFORMACIÓN RECOPILADA 

La fase de documentación comprende la investigación en fuentes de información 

primarias, secundarias y terciarias, en las cuales se logra obtener información de la 

evolución de la construcción, técnicas y materiales propios de la época y reparaciones 

realizadas durante la vida útil del puente. Se realizó una revisión de la información 

suministrada por la interventoría, la firma Constructores Codidecol SAS, el Constructor 

Gerardo Meléndez y el Ingeniero Eduardo Cruz, en la cual, no se lograron identificar 

referencias respecto al puente en lo que a su fase de diseños y proceso constructivo se 

refiere, considerando que ambas constituyen etapas en donde se pueden presentar 

causas directas e indirectas de los procesos patológicos. 

3.1.1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PUENTE 

El Puente Taquegrande se encuentra localizado en la localidad de Sumapaz del distrito 

Capital de Bogotá, en la vía San Juan, sobre el río La Pradera. En la ilustración 1 se 

muestra la localización general del proyecto. 
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Ilustración 1. Localización general, Parque Nacional de la Localidad de Sumapaz. Fuente: Google 
Maps. 

3.1.2. ESTUDIO DE SUELOS 

La información proporcionada en este numeral hace referencia a los estudios realizados 

por el Ingeniero Álvaro Rojas (año 2018), quien realizó 2 apiques; uno en cada margen 

del río con 4.00 m de profundidad en ambos casos. Esto con el objetivo de realizar la 

investigación estratigráfica, características del material, determinar nivel freático y estimar 

la capacidad portante del suelo, en donde se apoya la cimentación diseñada. 

3.1.2.1. Estratificación y Propiedades índice de los materiales 

De acuerdo con la investigación estratigráfica y las características físicas y mecánicas 

encontradas en el estudio, el perfil estratigráfico corresponde a un perfil tipo C, 

correspondiendo a un depósito Aluvial de arenas y rocas blandas, teniendo que al final 

de la exploración realizada se registra la presencia de enormes bloques de roca 

redondeada, producto del arrastre de la corriente del río1 . 

Respecto al nivel de cimentación encontrado, se recomendó un reforzamiento en la 

cimentación con muros de contención en gaviones de acuerdo con los procedimientos de 

la SSPC-SP3. (Ver plano de intervención), Se compone de concreto simple clase F, y 

                                                
1 Informe estudio de suelos Puente ñTAQUEGRANDEò, realizado por el Ingeniero Álvaro Rojas 
(2018). 
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agregado ciclópeo en una proporción de 40%, como máximo, del volumen total). Ver 

Norma Invias Art 630, otra alternativa es mediante Caissons de 1.50 de diámetro que 

tengan profundidades entre 4.00 y 8.00 m de profundidad con capacidad portante de 80 

Ton/m3 para el Caisson de 4 m y 60 Ton/m3 para el de 8 m. Esto respecto al nivel actual 

de desplante, apoyado también en un estudio de socavación, para ambos costados del 

puente, que permita garantizar la funcionalidad estructural y durabilidad de la cimentación 

ante efectos de arrastre del río 

3.1.3. CARGAS Y MEDIO AMBIENTE 

La durabilidad de las estructuras de concreto depende del grado de exposición y la 

agresividad del medio ambiente al que están expuestas durante su vida de servicio, así 

como el microclima; que considera la humedad relativa y la temperatura, que han afectado 

las construcciones analizadas a través del cambio en las propiedades mecánicas del 

material. 

De acuerdo con la NTC 5551 ñDurabilidad de Estructuras de Concretoò, el grado de 

exposición de la estructura para una precipitación media anual que está alrededor de los 

1439 mm/año2, se clasifica en grupo 2, subgrupo 1. 

 

Ilustración 2. Grado de exposición de la estructura (NTC 5551) 

Los requisitos para que una estructura de concreto reforzado reúna la expectativa de 

durabilidad, se deben definir las acciones correspondientes para evitar el deterioro a 

través del aprovechamiento de las tecnologías del concreto. 

                                                
2 Fuente: es.climate-data.org 
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Tabla 1. Valores límite para composición y propiedades del concreto (NTC 5551) 

 

3.1.3.1. Sismicidad 

De acuerdo a las Normas Colombianas de Diseño y construcción Sismo Resistente, NSR-

10, (Ley 400 de 1997, modificada Ley 1229 de 2008, y Decreto 926 del 19 marzo de 

2010), la localidad de Sumapaz, ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., está enmarcada 

dentro de una zona de amenaza sísmica intermedia. 

Tabla 2. Parámetros sísmicos para la ciudad de Bogotá (NSR-10) 

 

3.1.3.2. Clima 

El lugar en donde se localiza el proyecto, corresponde al denominado complejo de Cruz 

verde ï Sumapaz, situado entre los 3250 y 4230 m de altitud y comprendido entre los 

páramos de Choachí, Cruz verde, las Ánimas, Monserrate, Andabobos, El Cajón, El 



PROYECTOS DE INGENIERÍA PATRICIA 
DÍAZ BARREIRO ASESORES 

CONSULTORES SAS 

NIT. 900424200-1 

 

 

Página 7 de 78 

ESTUDIO DE PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN PUENTE TAQUEGRANDE 

Cedral, Sumapaz, El Nevado, Nuevo Mundo, Usme, Chisacá y Las Mercedes, entre otros. 

El lugar cuenta con un clima clasificado como ET ï clima de Tundra ï de acuerdo con el 

sistema conformado por Köppen-Geiger (1936). Esto implica que aún en los meses 

cálidos, las temperaturas suelen ser muy bajas. La temperatura promedio de Sumapaz 

es de 7.6 ºC, con variaciones por altitud. Durante el día el rango se encuentra en promedio 

entre los 2 y 18ºC. Cuenta con nubosidad alta y vientos fuertes en las vertientes expuestas 

a las cuencas de los ríos. 

3.1.4. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA 

El puente fue construido de acuerdo con la siguiente composición estructural conforme a 

la información suministrada y a la inspección de campo realizada. 

 

Ilustración 3. Esquema de la estructura del Puente Taquegrande, sistema losa apoyada sobre vigas 
en concreto reforzado. 

La composición, geometría y esquema de la estructura (ilustración 4) correspondiente al 

Puente Taquegrande, se concibió con una subestructuración transversal correspondiente 

a losa sobre vigas y una subestructuración longitudinal referente a vigas simplemente 

apoyadas, con una luz entre ejes de 12.10 m.  

Particularmente, la superestructura presenta una tipología correspondiente a un tablero 

en concreto reforzado con espesor de 16 cm, apoyado sobre 3 vigas de sección 40x90 

cm, con una riostra en la mitad de la luz de sección 20x70 cm. El Puente, por otra parte, 

presenta un gálibo de 5.89 m en la parte central de la luz. 
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Ilustración 4. Tipología de la superestructura, Puente Taquegrande. 

 

Ilustración 5. Levantamiento Puente Taquegrande, vista en planta. 
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Ilustración 6. Levantamiento Puente Taquegrande, perfil longitudinal. 

3.1.5. GEOMETRÍA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL PUENTE 

Como se mencionó anteriormente, la superestructura se compone de una tipología de 

losa apoyada sobre vigas. La sección que presentan las vigas es continua; con ancho de 

40 cm y peralte de 90 cm.  

 

Ilustración 7. Levantamiento Puente Taquegrande, sección transversal superestructura. 
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3.1.6. SUBESTRUCTURA 

3.1.6.1. Estribos 

Los estribos del Puente Taquegrande, están conformados en concreto ciclópeo. Estos se 

apoyan sobre una cimentación superficial de ciclópeo perteneciente a un puente anterior. 

En ambos estribos se presentan niveles de socavación. 

 

Ilustración 8. Estribos izquierdo y derecho, Puente Taquegrande. 

 

Ilustración 9. Levantamiento Puente Taquegrande, Estribos. 



PROYECTOS DE INGENIERÍA PATRICIA 
DÍAZ BARREIRO ASESORES 

CONSULTORES SAS 

NIT. 900424200-1 

 

 

Página 11 de 78 

ESTUDIO DE PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN PUENTE TAQUEGRANDE 

3.1.6.2. Aletas 

Las aletas están conformadas en concreto ciclópeo, con anchos de 40 cm, y longitud de 

4.50 m. 

 

Ilustración 10. Aletas en ciclópeo, Estribo izquierdo. 

3.1.7. SUPERFICIE DEL PUENTE 

El puente Taquegrande, presenta una superficie en concreto sin ningún tipo de 

recubrimiento o lechada asfáltica. La superficie debido al tránsito vehicular y exposición 

a factores medioambientales presenta abrasión y desgaste. El bombeo es de 2% a ambos 

costados. 

 

Ilustración 11. Superficie de rodadura en concreto. 
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3.1.8. JUNTAS DE EXPANSIÓN 

El puente presenta juntas frías a ambos costados, sin ningún tipo de sellante o material 

que permita libremente las dilataciones que presentan los elementos estructurales. 

 

Ilustración 12. Juntas de Expansión, costado izquierdo y derecho del puente. 

3.1.9. BARANDAS 

Las barandas del Puente Taquegrande, apoyadas sobre bordillos de concreto reforzado 

de sección 30x25 cm, están conformadas por pasamanos metálicos de 1İôô de di§metro  

unidos mediante postes de concreto de sección 20x20 cm. 

 

Ilustración 13. Bordillos en concreto, y barandas en pasamanos metálicos con postes de concreto. 

3.1.10. DRENAJES 

El sistema de drenaje del puente consiste, mediante el bombeo de 2% en ambos 

costados, de evacuar el agua de escorrentía a través de aberturas en los bordillos de 

diámetro aproximado entre 8 y 9 cm.  
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Ilustración 14. Drenajes del Puente Taquegrande ø=8 cm 

3.1.11. SEÑALIZACIÓN 

La única señalización que se pudo apreciar en el puente Taquegrande, corresponde a 

una señal preventiva de puente angosto, en la entrada del este a su costado izquierdo 

aguas arriba, respecto al sentido del cauce. 

 

Ilustración 15. Señalización preventiva, Puente Taquegrande. 

 

4. FASE TOMA DE DATOS 

La fase de toma de datos deduce el estado actual de conservación y mantenimiento del 

Puente Taquegrande, con atención en daños y procesos patológicos existentes apoyados 

en el registro topográfico. Esta fase contempla la realización de fichas de calificación del 
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daño que permiten determinar el porcentaje de afectación según la tipología del proceso 

patológico. 

4.1. TIPOLOGÍA DE LAS LESIONES 

Teniendo en cuenta la metodología establecida en el Manual para la Inspección de 

Puentes (INVÍAS, 2009) y los criterios establecidos en los tomos I y II del libro Ingeniería 

de Puentes (Muñoz, 2009) se clasificaron las lesiones en cuatro tipos: Físicas, mecánicas, 

químicas, organismos vivos y antropogénicas. 

Tabla 3. Clasificación de las lesiones (Fuente: Muñoz, 2009). 

 

4.1.1. CAUSAS DIRECTAS DE LOS PROCESOS PATOLÓGICOS  

Lesiones Físicas: Son todas aquellas patologías causadas por fenómenos físicos. Las 

más comunes son la humedad, erosión y suciedad. 

Lesiones Mecánicas: Son aquellas en las que predomina un factor mecánico que 

provoca movimientos, desgaste, abertura o separaciones de materiales o elementos 

constructivos. Se pueden dividir en 5 grandes apartados como lo son: deformaciones, 

deformaciones, fisuras, desprendimientos, roturas y erosiones mecánicas. 

Lesiones Químicas: Son las que se producen a partir de un proceso patológico de 

carácter químico. El origen de las lesiones químicas suele ser la presencia de sales, 

ácidos o álcalis que reaccionan, provocando descomposiciones que afectan la integridad 

A) FISICAS

A,1 Humedad                                                                                                                                                                                                                                 

A,2  Filtraciones

A,3 Suciedad

A,4 Erosión - Socavación

 A,5 Manchas /Rayado

 A,6 Descomposición

E,2 Diseño inadecuado

E,3 Carencia de Mantenimiento

E,4 Deficiencia constructiva

TIPOS DE LESION

C) QUIMICAS

D) ORGANISMOS VIVOS

D,1 Insectos Xilófagos

D,2 Mohos, líquenes y hongos

D,3 Plantas superficiales

D,4 Animales - palomas

B,12 Dilatado

B,13 Quemado

C,1 Eflorescencias

C,2 Corrosión, Oxidación

C,3 Carbonatación - pérdida de pH

E) ANTROPOGENICOS

E,1 Alteración  Volumétrica

B,6 Desplomes

B,7 Asentamientos

B,8 Alabeos

B,9 Faltantes

B,10 Aplastamiento

B) MECANICAS

B,11 Colapsado

B,1 Deformaciones

B,2 Grietas

B,3 fisuras

B,4 Roturas

B,5 Desprendimientos
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del material y afectan su durabilidad. Este tipo de lesiones se dividen principalmente en: 

eflorescencias, oxidación, corrosión y exfoliación. 

Lesiones por Organismos Vivos: Suelen ser lesiones secundarias, causadas 

principalmente por exposición de los materiales a factores medioambientales, como la 

humedad, o falta de protección. Las principales son: Insectos, mohos, hongos y plantas 

superficiales. 

Lesiones Antropogénicas: Son todas aquellas causadas por errores o factores 

humanos. Principalmente esto se presenta en fallos en la fase de proyecto o de diseño, 

en el proceso constructivo, o errores en la fase de servicio de la construcción por mal uso, 

o falta de mantenimiento. 

Determinación de causas y extensión del daño 

Por medio de la observación de campo soportada en la sistematización del registro 

fotográfico, con fichas de calificación, permite identificar el tipo de lesión y la evaluación 

y clasificación cualitativa del daño por cada componente del puente. De esta manera, el 

módulo de inspección principal siempre contiene la más actualizada y completa 

información sobre la condición del puente. 

A continuación, Se muestra el registro fotográfico con la descripción respectiva para cada 

lesión o componente fotográfico y posteriormente se muestra la ficha de calificación del 

daño, la cual comprende la descripción de cada componente del puente. El porcentaje de 

daño se establece a partir del análisis de frecuencia según aparición y tipo de lesión 

clasificándolo de acuerdo con su grado de conservación (ver tablas de Clasificación del 

tipo de proceso patológico). 

La metodología planteada fue descriptiva ï cualitativa, a través de la técnica de la 

observación, utilizando un instrumento, ficha de inspección para su calificación. 

4.1.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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VERSIÓN

FECHA

CÓDIGO

N°

HORA 9:30 AM

Foto N° Foto N°

Foto N° Foto N°

DIRECCIÓN

FECHA

Río Pradera, Localidad Sumapaz, Bogotá

Ubicación

31/01/2020

2

Ubicación

1

Descripción: Vista lateral del puente 

Taquegrande.

Vista lateral, Aguas arriba Tablero

2

10/04/2018

LFRFIP01

NOMBRE DEL PROYECTO Puente Taquegrande

1

FORMATO DE REGISTRO 

FOTOGRÁFICO

APROBÓ: ING. PATRICIA DÍAZELABORÓ: TECNÒLOGO FELIPE GÓMEZ

Ubicación Ubicación

3 4

Descripción: Junta de expansión fría, 

ausencia de sello, puede ocasionar 

esfuerzos adicionales en elementos 

estructurales.

Descripción: Junta de expansión fría, 

ausencia de sello, puede ocasionar 

esfuerzos adicionales en elementos 

estructurales.

Junta de expansión, entrada 

del puente

Junta de expansión, salida 

del puente

Descripción: Tablero en concreto del puente, 

presenta abrasión debido al paso vehicular 

y al agua de escorrentía. Suciedad, falta de 

limpieza y mantenimiento.

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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VERSIÓN

FECHA

CÓDIGO

N°

HORA 9:34 AM

Foto N° Foto N°

Foto N° Foto N°

Descripción: Erosión y suciedad en bordil lo 

debido a escorrentía superficial y drenaje 

del agua, delaminación y deterioro 

superficial en pintura de barandas y postes.

Descripción: Erosión y suciedad en bordil lo 

debido a escorrentía superficial y drenaje 

del agua.

ELABORÓ: TECNÒLOGO FELIPE GÓMEZ APROBÓ: ING. PATRICIA DÍAZ

7 8

Ubicación
Bordillo - Baranda, Aguas 

arriba
Ubicación

Bordillo - Baranda, Aguas 

arriba

Ubicación
Bordillo - Baranda, Aguas 

arriba
Ubicación

Bordillo - Baranda, Aguas 

arriba

Descripción: Erosión y suciedad en bordil lo 

debido a escorrentía superficial y drenaje 

del agua, delaminación y deterioro 

superficial en pintura de barandas y postes.

Descripción: Erosión y suciedad en bordil lo 

debido a escorrentía superficial y drenaje 

del agua, delaminación y deterioro 

superficial en pintura de barandas y postes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

5 6

NOMBRE DEL PROYECTO Puente Taquegrande

DIRECCIÓN Río Pradera, Localidad Sumapaz, Bogotá

FECHA 31/01/2020

FORMATO DE REGISTRO 

FOTOGRÁFICO

2

10/04/2018

LFRFIP01

2
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VERSIÓN

FECHA

CÓDIGO

N°

HORA 9:35 AM

Foto N° Foto N°

Foto N° Foto N°

ELABORÓ: TECNÒLOGO FELIPE GÓMEZ APROBÓ: ING. PATRICIA DÍAZ

Ubicación
Bordillo - Baranda, Aguas 

abajo
Ubicación

Bordillo - Baranda, Aguas 

abajo

Descripción: Pendiente insuficiente para 

drenaje, concentración de suciedad. 

Descripción: Pendiente insuficiente para 

evacuación de aguas, taponamiento de 

drenajes.

Descripción: Erosión y suciedad en bordil lo 

debido a escorrentía superficial y drenaje 

del agua, delaminación y deterioro 

superficial en pintura de barandas y postes.

Descripción: Inclinación de poste, genera 

deformación y afectación en barandas 

adyacentes.

11 12

9 10

Ubicación
Bordillo - Baranda, Aguas 

arriba
Ubicación

Bordillo - Baranda, Aguas 

arriba

FECHA 31/01/2020

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

3

NOMBRE DEL PROYECTO Puente Taquegrande

DIRECCIÓN Río Pradera, Localidad Sumapaz, Bogotá

FORMATO DE REGISTRO 

FOTOGRÁFICO

2

10/04/2018

LFRFIP01



PROYECTOS DE INGENIERÍA PATRICIA 
DÍAZ BARREIRO ASESORES 

CONSULTORES SAS 

NIT. 900424200-1 

 

 

Página 19 de 78 

ESTUDIO DE PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN PUENTE TAQUEGRANDE 

 

VERSIÓN

FECHA

CÓDIGO

N°

HORA 9:40 AM

Foto N° Foto N°

Foto N° Foto N°

ELABORÓ: TECNÒLOGO FELIPE GÓMEZ APROBÓ: ING. PATRICIA DÍAZ

Ubicación
Señalización, costado 

izquierdo aguas arriba
Ubicación

Aleta, Costado izquierdo 

aguas arriba

Descripción: Delaminación de la pintura del 

perfi l debido a deterioro ambiental.

Descripción: Erosión, suciedad y presencia 

de plantas y moho supeficial debido a 

factores de deterioro ambiental.

Descripción: Erosión y suciedad en bordil lo 

debido a escorrentía superficial y drenaje 

del agua, delaminación y deterioro 

superficial en pintura de barandas y postes.

Descripción: Suciedad, deterioro y 

delaminación en pintura de la señal y del 

perfi l de esta.

15 16

13 14

Ubicación
Bordillo - Baranda, Aguas 

arriba
Ubicación

Señalización en entrada del 

puente, aguas arriba

FECHA 31/01/2020

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

4

NOMBRE DEL PROYECTO Puente Taquegrande

DIRECCIÓN Río Pradera, Localidad Sumapaz, Bogotá

FORMATO DE REGISTRO 

FOTOGRÁFICO

2

10/04/2018

LFRFIP01
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VERSIÓN

FECHA

CÓDIGO

N°

HORA 9:44 AM

Foto N° Foto N°

Foto N° Foto N°

ELABORÓ: TECNÒLOGO FELIPE GÓMEZ APROBÓ: ING. PATRICIA DÍAZ

Ubicación
Aleta, Costado izquierdo 

aguas abajo
Ubicación

Aleta, Costado izquierdo 

aguas abajo

Descripción: Erosión, suciedad y presencia 

de plantas y moho supeficial debido a 

factores de deterioro ambiental.

Descripción: Erosión, suciedad y presencia 

de plantas y moho supeficial debido a 

factores de deterioro ambiental.

Descripción: Erosión, suciedad y presencia 

de plantas y moho supeficial debido a 

factores de deterioro ambiental.

Descripción: Erosión, suciedad y presencia 

de plantas y moho supeficial debido a 

factores de deterioro ambiental.

19 20

17 18

Ubicación
Aleta, Costado izquierdo 

aguas arriba
Ubicación

Aleta, Costado derecho 

aguas arriba

FECHA 31/01/2020

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

5

NOMBRE DEL PROYECTO Puente Taquegrande

DIRECCIÓN Río Pradera, Localidad Sumapaz, Bogotá

FORMATO DE REGISTRO 

FOTOGRÁFICO

2

10/04/2018

LFRFIP01
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VERSIÓN

FECHA

CÓDIGO

N°

HORA 9:52 AM

Foto N° Foto N°

Foto N° Foto N°

ELABORÓ: TECNÒLOGO FELIPE GÓMEZ APROBÓ: ING. PATRICIA DÍAZ

Ubicación Estribo izquierdo Ubicación Estribo izquierdo

Descripción: Erosión y perdida del material 

cementante y de recubrimiento, facil ita 

desprendimiento del agregado. presencia de 

plantas y moho superficial.

Descripción: Erosión y perdida del material 

cementante y de recubrimiento, facil ita 

desprendimiento del agregado. presencia de 

plantas y moho superficial.

Descripción: Erosión y suciedad debido al 

drenaje de aguas lluvias y disposición de 

particulas.

Descripción: Erosión y perdida del material 

cementante y de recubrimiento, facil ita 

desprendimiento del agregado. presencia de 

plantas y moho superficial.

23 24

21 22

Ubicación
Aleta, Costado derecho 

aguas abajo
Ubicación Estribo izquierdo

FECHA 31/01/2020

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

6

NOMBRE DEL PROYECTO Puente Taquegrande

DIRECCIÓN Río Pradera, Localidad Sumapaz, Bogotá

FORMATO DE REGISTRO 

FOTOGRÁFICO

2

10/04/2018

LFRFIP01



PROYECTOS DE INGENIERÍA PATRICIA 
DÍAZ BARREIRO ASESORES 

CONSULTORES SAS 

NIT. 900424200-1 

 

 

Página 22 de 78 

ESTUDIO DE PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN PUENTE TAQUEGRANDE 

 

VERSIÓN

FECHA

CÓDIGO

N°

HORA 9:54 AM

Foto N° Foto N°

Foto N° Foto N°

ELABORÓ: TECNÒLOGO FELIPE GÓMEZ APROBÓ: ING. PATRICIA DÍAZ

Ubicación Estribo izquierdo Ubicación Estribo Derecho

Descripción: Erosión y perdida del material 

cementante y de recubrimiento, facil ita 

desprendimiento del agregado. presencia de 

plantas y moho superficial.

Descripción: Erosión y deterioro, socavación 

del estribo debido al flujo del cause. Riesgo 

de asentamientos y afectación a la 

estructura del puente. 

Descripción: Concentración de humedad, 

presencia de plantas, mohos y hongos 

superficiales debido al flujo y crecientes del 

cauce.

Descripción: Erosión y perdida del material 

cementante y de recubrimiento, facil ita 

desprendimiento del agregado. presencia de 

plantas y moho superficial.

27 28

25 26

Ubicación Estribo izquierdo, fundación Ubicación Estribo izquierdo

FECHA 31/01/2020

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

7

NOMBRE DEL PROYECTO Puente Taquegrande

DIRECCIÓN Río Pradera, Localidad Sumapaz, Bogotá

FORMATO DE REGISTRO 

FOTOGRÁFICO

2

10/04/2018

LFRFIP01
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VERSIÓN

FECHA

CÓDIGO

N°

HORA 9:55 AM

Foto N° Foto N°

Foto N° Foto N°

ELABORÓ: TECNÒLOGO FELIPE GÓMEZ APROBÓ: ING. PATRICIA DÍAZ

Ubicación Estribo Derecho, fundación Ubicación Estribo Derecho

Descripción: Erosión y deterioro, socavación 

del estribo debido al flujo del cause. Riesgo 

de asentamientos y afectación a la 

integridad estructural del puente. 

Descripción: Erosión y deterioro superficial 

por concentración de humedad, falta de 

limpieza y mantenimiento.

Descripción: Erosión y deterioro, socavación 

del estribo debido al flujo del cause. Riesgo 

de asentamientos y afectación a la 

estructura del puente. 

Descripción: Socavación, riesgo de 

asentamientos y afectación a la estructura. 

Presencia de plantas y hongos superficiales 

por humedad.

31 32

29 30

Ubicación Estribo Derecho, fundación Ubicación Estribo Derecho, fundación

FECHA 31/01/2020

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

8

NOMBRE DEL PROYECTO Puente Taquegrande

DIRECCIÓN Río Pradera, Localidad Sumapaz, Bogotá

FORMATO DE REGISTRO 

FOTOGRÁFICO

2

10/04/2018

LFRFIP01
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Ubicación Estribo Derecho, fundación Ubicación Estribo Derecho, fundación

Descripción: Erosión y deterioro, pérdida del 

material cementante y segregación del 

agregado. Sovacación general del estribo.

Descripción: Erosión y deterioro, pérdida del 

material cementante y segregación del 

agregado. Sovacación general del estribo.

Descripción: Erosión y deterioro, pérdida del 

material cementante y segregación del 

agregado. Sovacación general del estribo.

Descripción: Erosión y deterioro, pérdida del 

material cementante y segregación del 

agregado. Sovacación general del estribo.

35 36

33 34

Ubicación Estribo Derecho, fundación Ubicación Estribo Derecho, fundación
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Ubicación Estribo izquierdo Ubicación
Aleta, costado lateral 

izquierdo aguas abajo

Descripción: Erosión y perdida del material 

cementante y de recubrimiento, facil ita 

desprendimiento del agregado. presencia de 

plantas y moho superficial.

Descripción: Erosión y desgaste superficial, 

concentración de humedad y eflorescencias 

debido a flujo de escorrentía del agua. 

Descripción: Erosión y deterioro superficial, 

eflorescencias debido a concentración de 

humedad, falta de limpieza y 

mantenimiento.

Descripción: Erosión y deterioro superficial, 

eflorescencias debido a concentración de 

humedad, falta de limpieza y 

mantenimiento.
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Ubicación Estribo derecho Ubicación Estribo derecho
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Ubicación
Drenaje en bordillo, aguas 

arriba
Ubicación

Drenaje en bordillo, aguas 

arriba

Descripción: Concentración de suciedad y 

material debido a la disposición incorrecta 

del drenaje longitudinal del puente, posible 

taponamiento.

Descripción: Concentración de suciedad y 

material debido a la disposición incorrecta 

del drenaje longitudinal del puente, posible 

taponamiento.

Descripción: Concentración de suciedad y 

material debido a la disposición incorrecta 

del drenaje longitudinal del puente, posible 

taponamiento.

Descripción: Concentración de suciedad y 

material debido a la disposición incorrecta 

del drenaje longitudinal del puente, posible 

taponamiento.
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Ubicación
Drenaje en bordillo, aguas 

abajo
Ubicación

Drenaje en bordillo, aguas 

abajo
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Ubicación
Apoyo en estribo izquierdo, 

viga 2
Ubicación

Super estructura, parte 

central

Descripción: Hormigueros por deficiencias 

en el vibrado y formaleta del concreto, 

manchas por l ixiviación debido a contacto 

del hormigon con el agua.

Descripción: Hormigueros, fallas en el 

vibrado del concreto.

Descripción: Deterioro por humedad debido 

a infi ltración y goteras por mal drenaje del 

agua. Hormigueros, deficiencias en el 

vibrado y formaleta del concreto.

Descripción: Deterioro por humedad debido 

a infi ltración y goteras por mal drenaje del 

agua. Hormigueros, deficiencias en el 

vibrado y formaleta del concreto.

47 48

45 46

Ubicación
Viga 1, Costado derecho 

aguas abajo
Ubicación

Viga 1, Costado derecho 

aguas abajo
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